
Pflaume
Prunus domestica

 

Vorkommen

Stammt aus Asien, in Europa ab dem Mittelalter. 

Eigenschaften

Plaumenholz ist fest und hart. Im Splint neigt es zur
Rissbildung, weil es dort stärker schwindet als im
Kern. Im Vergleich zur Pflaume verfügt die
Zwetschge über einen geringeren Splintanteil.
Auffallend ist die Farbigkeit des Holzes, die von
Rosa-braun bis dunklem Violett reicht und von
hellen und dunklen Streifen durchzogen ist.

Das Pflaumenholz ist deutlich in Kern- und Splintholz
getrennt. Der schmale gelbliche, später rötlich-weiße Splint
hebt sich deutlich vom streifigen,rot-braunen Kern ab. Die
Jahrringe sind wegen der hellen Frühholzzonen klar
erkennbar. Im Radialschnitt ist das Holz mit auffällig
glitzernden Spiegelchen übersät. Gehobelte Flächen glänzen.
Das Holz ist ausgesprochen dekorativ.

Spezifisches Gewicht: ca. 780 kg/m³

Verwendung im Gitarrenbau:
 

– Boden & Zargen
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